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ภาคผนวก  ก
ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ

















ตารางที่  8  การวิเคราะห์ขนาดของทรายด้วยตะแกรงมาตรฐาน

	ขนาดตะแกรง
	น้ำหนักตะแกรง(กรัม)
	น้ำหนักตะแกรง+น้ำหนักค้าง(กรัม)
	น้ำหนักค้างบนตะแกรง
	ร้อยละที่ค้างบนตะแกรง
	ร้อยละค้างสะสมบนตะแกรง
	ร้อยละผ่านสะสม

	4
8
16
30
50
100
ถาดรอง
	528.26
467.93
447.20
410.01
400.22
394.31
378.89
	532.52
493.29
540.33
598.19
496.69
476.48
389.32
	4.26
25.36
93.13
188.18
96.47
82.17
10.43
	0.85
5.07
18.63
37.64
19.29
16.43
2.086
	0.85
5.92
24.55
62.19
81.48
97.91
100.00
	99.15
94.08
75.45
37.81
18.52
2.09
0.00

	รวม
	
	
	500
	โมดูลัสความละเอียด  =  2.73




ตารางที่  9  ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

	ชนิดตัวอย่าง
	ตัวอย่างที่
	ปริมาตร
(ก่อน)  กรัม
	ปริมาตร
(หลัง)  กรัม
	น้ำหนัก
(ก่อน)  กรัม
	น้ำหนัก
(หลัง)
	ถ.พ.

	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  Type  I
	1
2
	0.60
0.80
	20.20
21.20
	321.99
318.45
	384.07
382.78
	3.14
3.15











ตารางที่  10  การหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมของมวลรวมละเอียด  (ทราย)

	รายการ
	ตัวอย่างที่  1
	ตัวอย่างที่  2

	น้ำหนักขวด  (กรัม)
	162.89
	160.49

	น้ำหนักขวด  +  น้ำหนักน้ำ  (กรัม)
	655.25
	657.53

	น้ำหนักตัวอย่างอิ่มตัวผิวแห้ง  (กรัม)
	500.00
	500.00

	น้ำหนักน้ำ+น้ำหนักตัวอย่าง+น้ำหนักขวด  (กรัม)
	965.74
	967.11

	น้ำหนักตัวอย่างอบแห้ง  (กรัม)
	493.58
	492.98

	ความถ่วงจำเพาะ(อบแห้ง)
	2.61
	2.60

	ความถ่วงจำเพาะ(อิ่มตัวผิวแห้ง)
	2.63
	2.62

	ความถ่วงจำเพาะปรากฏ
	2.70
	2.69

	ร้อยละการดูดซึม
	1.30
	1.42

	ความถ่วงจำเพาะ(อบแห้ง)  เฉลี่ย
	2.61

	ความถ่วงจำเพาะ(อิ่มตัวผิวแห้ง)  เฉลี่ย
	2.62

	ความถ่วงจำเพาะปรากฏ  เฉลี่ย
	2.69

	ร้อยละการดูดซึม  เฉลี่ย
	1.37





























ภาคผนวก  ข
ภาพถ่ายขั้นตอนการทดสอบ 


























[image: ]
ภาพประกอบที่ 29 การทดสอบแรงดึงของไม้ไผ่
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ภาพประกอบที่ 30 การทดสอบแรงดึงของไม้ไผ่
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ภาพประกอบที่ 31 การทดสอบแรงดึงของไม้ไผ่
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ภาพประกอบที่ 32  การทดสอบแรงดึงของไม้ไผ่
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ภาพประกอบที่ 33 การหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 34 การหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 35 การหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 36 การหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 37 การหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 38 การหล่อตัวอย่างเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 39  เสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 40 การทดสอบเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 41 การทดสอบเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 42 การวิบัติของเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 43 การวิบัติของเสาคอนกรีต
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ภาพประกอบที่ 44 การวิบัติของเสาคอนกรีต
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